Fisa tehnica

Stolit® K
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Anwendung

e pentru lucrari de exterior

* pe zidarie, pereti izolati si corting, fatade ventilate cu tencuiala la nivel
e pe substraturi minerale si organice

 nu este potrivit pentru suprafete orizontale sau inclinate expuse
intemperiilor

Proprietati

e tencuiala exterioara conform EN 15824

¢ cel mai Tnalt nivel de siguranta in procesare, pastrarea valorii, culoare si stabilitate
e A2-s1, dO conform EN 13501-1

o cu protectie din folie Incapsulata

« protectie ridicata impotriva fisurilor, impactului si grindinei in combinatie cu
StoTherm Classic ®

o foarte permeabil la vaporii de apa

o foarte hidrofug

e rezistent la intemperii

o diluabil in apa

¢ cu granulatie de marmura de Tnalta calitate din zacaminte naturale

Optica

e structura de ipsos pentru zgéarieturi

Caracteristici/note speciale

¢ consultati prezentarea generala a serviciilor/silozurilor in gama de produse sau Tn
lista de preturi

¢ daca culoarea selectata are o valoare a luminozitatii = 15, nu este necesara
0 acoperire finala suplimentara

Date tehnice

Criteriu Standard / Valoare/ Sugestii
specificatii de unitate
testare

Densitate EN ISO 2811 1,7-19g/lcm?

Grosimea stratului de aer Mediu V2,
p P EN ISO 7783 0,18-0,19m interval
echivalent de difuzie determinat

pentru K2
<0,05

Rata de permeabilitate laapaw  EN 1062-1 W3 scazut

kg/(m2h®5)
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Factorul de rezistenta la

difuzia vaporilor de apa p EN ISO 7783 90 - 100 V2 Mediu
Comportamentul la foc EN 13501-1 A2-s1, dO
Conductivitate termica DIN 4108 0,7 W/(m*K)

Valorile indicate sunt valori medii sau aproximative. Datorita utilizarii materiilor
prime naturale in produsele noastre, valorile indicate pentru o livrare individuala
pot varia usor, fara a afecta caracterul adecvat al produsului.

| |Substrat
Cerinte Substratul trebuie sa fie solid, uscat, curat, portant si fara straturi sinterizate,
’ eflorescenta si agenti de demulare. Substraturile umede sau incomplet intérite pot
provoca deteriorarea straturilor ulterioare, cum ar fi formarea de basici si craparea.
Daca tencuiala de finisare are o granulatie < 2,0 mm, se aplica suplimentar
Pot fi necesare masuri de nivelare a subsolului.
Pregatiri Verificati daca straturile de acoperire existente sunt solide. Indepartati orice strat

de acoperire nesolicit.

Prelucrare

Conditii de prelucrare Nu aplicati materialul in lumina directa a soarelui intensa sau pe suprafete
incalzite.

Evitati miscarea puternica a aerului in timpul aplicarii si al perioadei
initiale de uscare, deoarece acest lucru poate creste fisurile si porii din
stratul de acoperire.

Temperatura de procesare Cea mai scazuta temperatura subterana si a aerului: +5 °C
Cea mai ridicata temperaturd subterana si a aerului: +30 °C

Pregatirea materialului Pregatiti materialul:
- In functie de conditiile meteorologice si de substrat, ajustati consistenta
aplicarii folosind cat mai putina apa posibil.
- Amestecati bine materialul inainte de procesare.

Daca materialul este prelucrat cu 0 masina sau o pompa:
- Ajustati consistenta procesarii.
- Nu diluati materialul cu nuanta intensa si nu diluati-l doar cu putina apa.
- Diluarea excesiva afecteaza proprietatile materialului, de exemplu, prelucrarea,
opacitatea, intensitatea culorii.

Consum Executie Consum aprox.
K 1,0 1,80 kg/m2
K15 2,30 kg/m2
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K 2,0 3,00 kg/mz
K 3,0 4,30 kg/m2
K 6,0 6,00 kg/m?

Consumul de material depinde, printre altele, de aplicare, substrat si consistenta.
Valorile de consum indicate sunt doar orientative. Este posibil sa fie necesara
determinarea valorilor exacte de consum la fata locului.

Structura de acoperire

Grund:
Tn functie de tipul si starea substratului, pot fi necesare grunduri de intarire si reglare
a absorbtiei.

Acoperire intermediara pe substraturi minerale portante:

Pe substraturile minerale se recomanda utilizarea unui strat intermediar care
niveleazéa absorbtia si promoveazéa aderenta. Nota: Neaplicarea unui strat
intermediar poate afecta proprietatile de aplicare si aspectul produsului.
Produse: Sto-Putzgrund sau StoPrep Isol Q (izolatoare de alcali)

Acoperire intermediara pe substraturi organice portante:

Recomandare: Daca culoarea stratului de finisare difera semnificativ de
culoarea substratului, aplicati un strat intermediar cu proprietati de asortare a
culorii. Cand utilizati un strat de finisare cu textura de tencuiald canelata, aplicati
intotdeauna un strat intermediar cu proprietati de asortare a culorii.

Produse: Sto-Putzgrund sau StoPrep Isol Q (izolatoare de alcali)

Aplicatie

manual, mecanic.

De regula, finisarea manuala a stratului de finisaj proaspat aplicat este necesara
pentru a obtine structura si functionalitatea dorite.

Neteziti uniform produsul la dimensiunea granulelor folosind o mistrie din otel
inoxidabil.
Texturati suprafata cu o mistrie din plastic dur sau o drisca din PU.

Daca se foloseste o tencuiala de finisare 2 granulatie 3.0, aceasta poate fi texturata
cu o talosa din lemn.

Produsul poate fi pulverizat cu un pistol cu palnie sau cu masini standard de

tencuit fin.

Tehnica de lucru, instrumentele de aplicare si substratul au o influenta semnificativa
asupra rezultatului. Instrumentele enumerate sunt recomandari.
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Timp de uscare, intarire, Produsul se usuca fizic prin evaporarea apei.

prelucrare ulterioara Straturile mai groase (> 2 mm), umiditatea mai mare a substratului si a aerului,
patrunderea condensului, temperaturile scazute si schimbul redus de aer pot
prelungi timpul de uscare, in functie de obiec.

In caz de conditii meteorologice nefavorabile, trebuie luate masuri de protectie
adecvate (de exemplu, protectie impotriva ploii) pe suprafata fatadei care urmeaza
sa fie tratata sau proaspat construita.

Produsul poate fi reacoperit in conditii de uscare de aproximativ +20 °C la
temperatura aerului si a substratului si 65% umiditate relativa, in functie de
urmatorul strat de acoperire (valoarea sd), cel mai devreme dupa 24 de ore.

Curatarea sculelor Curatati cu apa imediat dupa utilizare.
Nuanta Alb, colorabil conform sistemului StoColor

Nuantele cu valori de referinta ale luminii mai mici trebuie evaluate si aprobate de
producatorul sistemului pentru sistemul respectiv, in functie de fiecare obiect In
parte.

Testarea lotului si a culorilor:

Verificati materialul inainte de procesare pentru a vedea daca corespunde culorii
comandate.

Sunt posibile variatii vizibile de culoare si textura intre diferite loturi si/sau livrari
anterioare. Folositi acelasi numar de lot pe o suprafata. Amestecati diferite loturi
pe o suprafata Tnainte de utilizare.

Stabilitatea culorii:

Intemperiile, intensitatea radiatiilor UV si expunerea la umiditate vor modifica
suprafata in timp. Sunt posibile modificari vizibile de culoare. Acest proces de
modificare este influentat de conditiile materialului si ale obiectului. Recomandare:
Imbunatatiti stabilitatea culorii culorilor intense si/sau foarte inchise cu straturi
suplimentare.

Cereale structurale:

Tipurile de marmura alba naturala sunt folosite ca granulatie structurala. Granulatia
marmurei naturale poate fi vizibila in unele locuri ca o granulatie structurala mai
Tnchisa la culoare in stratul superior.

Culoarea texturii fibrelor poate fi vizibila in tencuiala finisata, in nuante deschise,
transpare, in special de galben limpede. Fibrele marmurei pot, in cazuri foarte
rare, provoca pete neuniforme din cauza ingredientelor naturale, cum ar fi pirita.
Ambele efecte corespund caracterului de baza al unei tencuieli de finisare cu
marmura si demonstreaza proprietatile naturale ale materiilor prime utilizate.
Aceasta este o caracteristica inerenta.
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Precizia tonului de culoare:

Conditiile meteorologice si ale obiectului afecteaza acuratetea culorii si uniformitatea

tonului de culoare. Evitati urmatoarele conditii (a - d) cu orice pret:

a. a. Absorbtie inegala a substratului

b. b. Niveluri variabile de umiditate a substratului pe suprafata

c. c. Alcalinitate si/sau componente ale substratului semnificativ diferite in anumite
zone

d. d. Lumina directa a soarelui cu umbre bine definite pe stratul de acoperire
inca umed

Levigarea excipientilor:

Tn cazul acoperirilor care nu sunt incd complet uscate, expunerea la apé, de
exemplu roua, ceata sau ploaia, poate dizolva aditivii din acoperire si ii poate
depune pe suprafata. Efectul variaza in intensitate in functie de intensitatea culorii.
Acest lucru nu afecteaza calitatea produsului. Efectele dispar odata cu intemperiile.

Colorabil

Colorare posibila cu max. 1% StoTint Aqua.

Posibil setare speciala

Nu exista setari speciale pentru acest produs.

Ambalare

Depozitare
Conditii de depozitare

Galeata

A se pastra in recipientul original bine inchis, Tntr-un loc racoros si ferit de inghet. A
se proteja de lumina directa a soarelui..

Perioada de depozitare

Cea mai buna calitate in recipientul original nedeschis este garantata daca se
respectd conditiile de depozitare pana la sféarsitul perioadei maxime de depozitare.
Acest lucru poate fi observat din numarul Iotului de pe recipient.

Explicatia numarului lotului:

Numarul 1 = ultima cifra a anului, numerele 2 + 3 = saptamana calendaristica
Exemplu: 6450013223 - Perioada de stocare pana la sfarsitul sdptamanii 45 din 2026
A se consuma imediat dupa deschidere. Contaminarea poate scurta durata de
valabilitate, de exemplu, din cauza uneltelor murdare.

Rapoarte/aprobari

Z-33.41-116 StoTherm Classic® / AimS / Vario, lipit Tn constructie solida
Aprobare generala a autoritatii de constructii / aprobare de tip
Z-33.41-1515 StoTherm PIR organic / StoTherm PIR mineral Aprobare
generala a autoritatii de constructii / aprobare de tip
Z-33.43-61 StoTherm Classic®/Classic®

MW/Classic®L/Classic®S1/Classic® cu StoArmat
Graphite/StoTherm AimS®/Vario/Mineral/L/A1, lipite si
sigilate
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Aprobare de tip / aprobare de tip a inspectoratului general in
constructii

Z-33.43-66

StoTherm Cell
Aprobare de tip / aprobare de tip a inspectoratului general in
constructii

Z-33.43-925

StoTherm Wood in constructii solide
Aprobare generala de tip / aprobare de tip pentru constructii

Z-33.43-1182

StoTherm Resol, lipit si fixat cu dibluri
Aprobare generala de la inspectoratul general pentru
constructii / aprobare de tip

Z-33.43-1672

StoTherm PIR organic / StoTherm PIR mineral
Aprobare generala a autoritatii de constructii / aprobare de tip

Z7-33.44-134

StoTherm Mineral L/Mineral A1/StoTherm Classic®
L/Classic® S1/StoTherm AimS®
Aprobare Inspectie Generala pentru Cladiri / Aprobare de Tip

Z-33.47-659

StoTherm Wood in constructii din lemn
Aprobare generala de la Inspectoratul General pentru
Constructii / aprobare de tip

Z-33.47-811

StoTherm Classic®/Classic® L/IMW/StoTherm Vario/Vario
L/MW/StoTherm Mineral L/MW, lipit in constructii din lemn.
Aprobare generala de catre autoritatea de constructii / aprobare
de tip

Z-10.3-699

Tencuiala StoReno si renovare ETICS
Aprobare generald a autoritatii de constructii

Z-10.3-717

Sistem de fatada StoVentec cu strat de tencuiala
Autorizatie generala pentru constructii

Z-10.3-710

Fatada ventilata StoVentec R cu strat de tencuiala pentru
utilizare pe pereti exteriori si scafe de tavan in constructii din
lemn

Aprobare generala de la autoritatea de constructii

P-SAC 02/111-842-1

StoTherm Classic® L - Clasa de rezistenta la foc REI 60 /
K260
Certificat de inspectie generala a cladirilor

Etichetarea

Grup de produse Tencuiala de fatada

Compozitie

Conform directivelor VdL pentru acoperiri

arhitecturale

Dispersie polimerica

Dioxid de titan

Materiale de umplutura minerale

Hidroxid de aluminiu

Materiale de umplutura pe baza de silicat
Materiale de umplutura organice

Apa

Alifatice

Eteri de glicol
Agenti hidrofugi
Dispersanti

Agenti de ingrosare
Agenti de umectare
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GISCODE

Agent de protectie a acoperirii pe baza de OIT / Diuron
Agent de protectie a stocarii bazat pe BIT/MIT (1:1)
BSW50

Securitate

EUH211

Acest produs este supus etichetarii in conformitate cu regulamentul CE aplicabi.
Respectati fisa cu date de securitate!
Instructiunile de siguranta se refera la produsul gata de utilizare, neprocesat.

Poate provoca o reactie alergica cutanata. Nociv pentru organismele acvatice cu
efecte pe termen lung. Evitati inhalarea vaporilor. Purtati manusi de protectie.
Evitati eliberarea in mediu. In caz de iritatie sau eruptie cutanata:

Solicitati sfatul/atentia medicului. Scoateti imbracamintea contaminata si spalati-o
nainte de reutilizare. Aruncati continutul/recipientul la o companie autorizata de
eliminare a deseurilor sau la un punct de colectare a deseurilor municipale.

Atentie! La pulverizare se pot produce picaturi respirabile periculoase.
Nu inhalati aerosoli sau ceata.

Note speciale

Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1

D - 79780 Stihlingen
Telefon: 07744 57-0
Telefax: 07744 57-2178
infoservice@sto.com
www.sto.de

Informatiile si datele din aceastd fisa tehnicd sunt destinate s& garanteze utilizarea
preconizata a produsului si adecvarea pentru scopul propus si se bazeaza pe cunostintele si
experienta noastra. Cu toate acestea, acestea nu exonereaza utilizatorul de responsabilitatea
de a verifica in mod independent adecvarea si utilizarea.

Aplicatiile care nu sunt mentionate Tn mod clar in aceasta fisa tehnica pot fi efectuate numai
dupa consultare. Fara aprobare, acestea se efectueaza pe propriul risc. Acest lucru se aplica
in special combinatiilor cu alte produse.

Odata cu publicarea unei noi Fise Tehnice, toate Fisele Tehnice anterioare isi pierd
valabilitatea. Cea mai recenta versiune este disponibila online.
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